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| enry Clifton Sorby nacid en la vecindad

H de Sheffield (Inglaterra) en 1826, fue un
| brillante investigador aficionado con fi-
nanciamiento propio procedente de la industria de
cuchilleria, perteneciente a su familia ya por varias
generaciones. Poseedor de estos medios nunca
busch ni tuvo empleo profesional, eligid su propia
variedad de lineas de trabajo, a las cuales dedicd
todo su tiempo v bastante de su peculio,

Después de finalizar la ensefanza en la escuela
de Sheffield, se educd mediante clases particulares
en Matemdticas, Optica, Quimica, Anatomia, Bio-
logia, Mineralogia v Geologia. Desde temprana
edad adquirid renombre como Mineralogista v
Geblogo, aungue sus primeras publicaciones, ya a
los 20 aflos, fueron en Quimica de la Agricultura.
Su hogar durante toda su vida fue en la vecindad




de Selfield, donde residid coma un prominente
ciudadano por mschos aflos. Nunca se casd y fuera
de sus brillantes descubrimientes clentificos, su
vida transcurrid apatiblements,

A, trawls de s amisted con Williams Crawtord
Willismson [1816096), otro cientifics bastante
wersitil, posteriormente médico y cinujano, apren-
did la técnica de preparar seccionss delgadas de
material duro, dientes, husso, scamas de pescado
y también madera fosilizada para su examen
racroschples por luz transmitida. En 1849 Sorby
empezd a aplicar esta téenica, perfeccionada por él
mismo, para el estudio de les roces. En 1851 la
Saciedad Geolbgica publicd la primera descripoidn
del examen microsobpico de secciones de roca,
trabajo que présentt en gl encuentro de noviembneg
de 1850 sobre la estructura de red calcirea, A esa
temprana sdad, tenia 24 afos, habia pricticamen-
te perfeccionads |os métodos incluyentds &l uso da
prandes sumentos v de luz polarizada Sus cortes
preparados laboricsamente por desbaste pulido v
montaje en vidrios eran de 0,03 mm. de espesor,
fundands aai el método de estudiar rocas, micnos-
coOplcarmente usado aln hoy en dia en Petrografia
Pera por algln tiempo, los métodos de Sorbry vy sus
observacionss, “estudiar montaflas con microsco-
pio”, como lo dijo un prominente gedloge de
aquella época, s encontrarcn con hostilidad v
ridiculizacidn, afortunadamente sin afectarlo a &l
ni a su trabajo. Curiosaments sus trabajos Tuvieron
mayor reconocimiento en Europa continental que
en Inglaterra. Mientras estaba de vacaciones en
Alemania conocid en 1862 a Ferdinand Zirkel,
estudiante de minas, con el cual efectud excursio-
nes gecligicas y a quien ensefld sus médtodos
microschpicos. Firkel adoptd entusibsticarments s

ideas de Sorby v dedico & resto de su vida exitoiamen-

o 8l extudio de ls estructura de les rocas.

El povan irveastigador Sorbry

El imterds de Sorby en la microestructura de
rocas lo condujo al trabajo en meteoritos v éste a
su vez al esiudio microscbpico del hierro y acero,
a5to Gltimo con el fin de entender la estructura de
los meteoritos, La Universidad de Sheffield tiens
s detallado diario, que sé extiende por solbre 50
aflos, @ indica que sus exdmenss microscopheos del
hierro y acero comenzanon en 1863, Presentd una
charla sobre este trabajo a su audiencia favorita, la
Sociedad Filostfica y Literaria de Sheffield en
primavera de 1864, y una conferencia titulada
“Fotogratiss Microschpicas del Hierro v Acerg’™ a
la Asociacibn Brithnica, mostrando varias fotomi-
crografiss. Sblo s publicd un corto resumen v la
conferancia despertd poco interés. Publich comple-
tamente su ticnica de pulido, ataque y observacion
para metales en el libro de Beale en 1868 titulado
"Como trabajar con ol microscopio™ Con ayuda
de un fotdgrafo profesional tomé microfotografias
& bajos aurmentos (9 veces) de sus sscciones pulidas
de hierre v scero en 1864, pevo étas no fueron
reproducides hasta 1883 en Estados Unidios y en
Inglaterra en 1887 [en el Jowrnal of the Iron and
Stesl Institute).

Aln asi por varnos aflos los metalurgistes
ingletes mostranon pooo interds por este trabajo v
Sorby dedicd su atencibn & la zoologla marina,
Debido & un trebajo posterior de Adolph Martens
y de Wedding en Alemania y Floris Osmond en
Francia, el interés de Sorby fue estimulado wna vez
més y en 1882 sstuvo nuevaments dando confe-
rencias sobre el trabajo que efectud 20 aflos antes.
Adn mifis sdelante, |a metalografia seguis siendo un
imma aparenternents “poco practico” En 1887 &l
profesor Arnold tuvo gue dedicar toda una sesidn
del encuentro de b Sociedad de Ingeniercs v
Metalurgistas de Sheffield & una descripcidn detas-
llada de la preparacion de probaetas matalogrificas,
con o objeto de ganar adeptos para aprender esta
técnica.

Sorby no fue el primero en analizar una
superficie metilica bajo ¢l microscopio®, o aln
més, una superficie pulida y atacada®®, pero fue el
primero en hacer un estudio sistemdtico de modo
en &l cual se modifica la estructura con la
coMposicion, tratambento téomico, proceso de
fabricacién v llegar a apreciar que una preparacifn
incorrecta de la superficie puede conducir a
resultados equivocos, Por estes razones, & le
reconoce comda padre de la metalografia,

Distinta & warios de los investigadores que
sguisron a él, Sorby no s contentaba con dar sblo
una cuidadosa descripcidn de sus observacionss
metalogrificas; es tipico de &, & intento de
*  Hobery Hoows: “Microgeafin'™ 16885, Londres.

P Anossoww e Posls, 1841,
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i) Microscogks vt msdo por Robert Hooks
bl Dibwpo de uns obssrvecibm al fille de la nevaps da
wheiinr, of ectusdo por Hooke.

explicar v considerar sus implicancias. El no sdlo
reboneCit seis bien definidos “eonstituyentes” en
BoETOs, sino gue se dio cuenta chmo estos podrian
w0 responsables de las propiedades observadas, Por
observatidn del modo como cambia la microes-
tructura despuds de varios tratamisntos legd a
comprender |a naturaleza de la decarburizacidn, de
la grafitizacidn de la fundician blanca, recristaliza:
cibin en soldadura &l enfriar desde altas tempara:
turas y o recocida despuss de la deformacion en
fric. Reconockd ef ettads de deformacidn en frio
coma ung de equilibrio inestable, como lo dicen
sus propias palsbras: . cuando las  particulas
sldn distorsionadas deben encontrarse en un

estado de equilibrio inetable y podemos entender
entonces por qué la recristalizacidn ocurre tan
fhcilmente cuando & cirgunitanciss son (ales para
permitir que las particulas se reacomoden a8 un
estado de equilibrio estable. Me parece que éste es
un principio general de gran importancia en
conexdidn con las propiedades mecinicas del Rernog
trabajacko, que probablements 8 menelo no s
1oma #n cuenta’”

Sobee fatiga de metales escribib en 1BB7:

“Sp supuso en algln tempo que por vibracion
continua una barra del llamado hierro fibroso,
llegaba a cristalizar, Para verificar esta suposicion,
s fijh una barra a un martillo de tal modo que
wibrara confinuaments por 16 horas hasta que se
quebrd con una fractura cristaling. Una seccidn
longitudingl del pedazo quebrado masind que la
estructura no era mds cristalinag que 18 dé un heerno
similar en su estado natural, perg &l MIEMS Lempo
parece haber adquirido en algunas partes caracte-
risticas interesantes.. En wvezr de estar todos bos
cristales en estrecho contacto entre si en todo su
rededor, algunos aparecian como levemente sepa
rados, Asi, me parece, que podemos entender
ticilmente por gué la vibracidn vy flexibn gue
produce fuerzas que en ningln case son sulicientes
para quebrar la barra de una vel, pero § o0
capaces de separar primero un cristal y luego otrg,
en log puntos en gue la deformacidn es mdxima,
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Reproduccibn por imprmibe da une superficis pullda v
atecwda di uf MEtEGd LD o ERLT TS OF WislmarnFat
i [mstson o susminede por Aleys Deck von Widmans-
giitien (175318401 Director del gabinate dé Prodectod
Fabwiles del Gobésrmo de Australial,
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hasta gue s estructura |lega & estar tan desorgani-
Eada gue & produce la fractura”.

Sorby se preguntd si la famosa figura de
Widmannstiten, observada en metecritos, pusde
wambhbn ancontrarse &n acercd, Tal como registrd
&n su disris, observd lo que crewd ser la figura de
Widmannstiiten el 28 de julio de 1863, comside
rindose entonces que aguel fue e dia en &l cual
nacid la metalogralia modenna,
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mis blandss conwstisn sencialmentes de hisrrg
pura y &l duro de carburo de hierro.,

Micrescopio con iluminaciin obiicus de reflerior parabi-
ligd disaflads por Soatry.

Los primercs trabajos de Sorby los hizo eon
aumentos visuales de hasta 200 y encontrd gue en
casl todos o8 casos un sumento de 50 mostraba en
mencr escals, wnio como a 2000 Esto lo hizo
concluir que habia wvisto todo lo posible en
wrtructura, Dedicd mucha atencidn g lo que lamdb,
el “constituyents aperlado™ 5 se observa con
iluminacién oblicua producto de un reflector
parabdlico de s propio diseflo, este constituyents
tenia la apariencla de la mdéds fine madreperia,
Sorby sa dio cuenta que el constituyente aperlado
ers de hecho una mercla v de sus caracteristicas
Opticas dedujo gue tenfa una estructura laminar
fina, Cusndo en 1885 obiuwo sumentos de hasta
650 con iluminacibn wertical diseflado por Beck
llegh a apreciar las ventajas del alto aumento, ya
que fue capaz di ver cosas Que antes se mantenian
ocultss & s ojos v, en particular, llegh a resobver
la estructura del constituyerts aperisdo, Ests
constituyentes o5 conocido hoy en dis como
perlita, saungque |a spariencis aperisds rarsmente s
obssrvada por los modernos metalbgratos debido
al wo de la ilumineciin verticsl ¥ a aumentos
sficienternente altos como pars resolver Las Limi-
nas, Sorby concluyd correctamente gue & ldminas

N© & —_ A

.L"ﬁ

[ ]

DIA
[RON 99 44
CARBONC 0 38

IMPURITIES 0 18

Egtriss turs matalogrifics dibujeds por Armold,



En 1864 Sorby fotografid algunas de sus
mcroestructuras v las usd mis adelante en su
publicacion en 1887, pero o método estaba
limitado a muy bajos aumentos y no hay registro de
loes quis v & mus altos aumentos. Aun para MoLrar
L estructura de acero de lingote Bessamer a 27
sumentos, Sortry reprodujo wn dibujo en vez de
totografia v no hay duda gue los prirmeros
mataldgrafos tenisn que tener und clerts habilidad
de dibujante i deseaban registrar sus observacic
nes. Una coleccibn interesante de dibujos de
microesiructuras & altos aumentos fusron reprodu-
cidas por Arnold (primer profesor de maotalungia en
Firth College de Sheffield, 1886) en una publica-
cidn sobre la influencia del carbono sobre el hierra
en 1896, El escribi:

“Las estructurss fueron todes dibujsdas desde
&l meCroscopio, &N CEIO necEsario s usd & migrd-
metro con Sus cormespondientes circulos gradua-
dos. Despuds los dibujos eran reducidos fotogrifi-
camente al tamafio del campo microschpico. El
trabajo necesaric para hacer este proceso era
laborioso, pero los resultados mostraban la estruc-
tura con una precision imposible de obdener por
fotografia directa™

Despuds de 1878, su yvate llegh a ser su hogar
por los meses de verano, cada afo, pero era un
laboratorio flotante, en o cual Sorby efectuaba
incansablermente sus investigaciones, a menudo
microsobpicas de una sorprendente variedad, geo-
logicas, biolbgicas, meteorolbgicas, ate. En adicién
B sus estudios, condicionss v objetos naturales en
estuarios deé varias partes de la costa inglesa, s
dedich a trabajos originales en arqueciogla, arte
Bntigus, arguitectura v antiguos materisles de
construeecson, Incluso estudid jeroglificos egipoios
con su usual dedicacion. Problemas de drenaje en
ol estuario del Témesis lo mantyvieron ocupado 1a
mayor parte del o 1882 en conexidn con la
Comigitn HReal de Dessgle de Londres v s
habilidad microwbpica v experisncia condujeron a
redultados practicos valiosos.

Sorby s¢ mostrd muy interesade en la educs
cibn, sspecialments en mejorar bod recursos para |a
eclucacion cientifica v téenica en su ciudad natal,
En 1862 fue activo mismbro de un pequefio grupo
de cindadanos en Sheffield, que sin éxito inkiciaron
una escuela téenica, Cuando se establecit el Firth
College &n 1879, fue miembro del directorio v
Rector del College desds 1882 & 1897, La Facul-
tad Tecroldgica, con su nuevo edificio 1egd @ sor
una imgortante parte de ella

Las conferencias populares llegaron a ser un
wento importante  en ol Firth College por
muchos affos v Sorby, una wer mds, mostrd
vorsatilidad al dar en 1890 una titulsda *"Arte
Pictdrico en la Inglaterra Pre-MNormadndica™ Eoe

1n

College v otras escuels mociadas de eduecackn
superior fueron amalgamadas en una Escuela Unk
versitaria, de la cual Sorby fue vicepresidents
desde 1897 a 1905 que a su vez s transformd en
la Universidad de Sheifield en 1905, siendo Sorby
un miembro de su Comsejo Superior hasta su
meserte en 1905,

Sorby era de canicter sencillo y afable que
inspiraba afecto en sus muchos amigos, sus marine-
ros y sirvientes. S0 mds extreordinaria caracteris-
tica personal fue su dedicacion a la ciencia con e
mds fructifero entusiasmd vy excepcional ingenio-
sidad mecinica v poderoso intelecto, Por mucha
tiempo de su vida fue un lider de la ceencia &n
Sheffield, donde la Universidad, la industria del
acero v la ciadad lo condiderd Con e
honores, Algunos afios antes de su muerte dijo:
“Toda mi vida ha sido dedicada, ya sea a la
imestigacion cientifica o a Lo preparacibn da ullli

S

Earbey s Su ertulio de o shajo.
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